Einleitung

Die zunehmende Globalisierung ist ein treibender Faktor fiir technologischen Fort-
schritt und Innovationen. Hierdurch ergeben sich stetig Moglichkeiten zur Er-
schlieBung neuer Mérkte bei sich gleichzeitig entwickelnder Konkurrenz. Um
die Bestandigkeit und Wirtschaftlichkeit auf den Markten zu gewéahrleisten, sind
kontinuierliche technologische Neuentwicklungen sowie Alleinstellungsmerkmale
unabdingbar. Diese tragen zu innovativen Losungsansatzen in unterschiedlichen
Technologiefeldern bei.

Eine schon lange bestehende Technologie im Bereich der Fertigungsprozesse ist
die Additive Fertigung (AF), oft auch unter dem Synonym 3D-Druck zusammenge-
fasst. Hierbei handelt es sich nicht um die klassischen subtraktiven, das heift ab-
tragenden Fertigungsprozesse wie Drehen, Friasen, GieBen oder Schmieden, son-
dern um Schichtbauverfahren, die durch das Auftragen von Material die Herstellung
komplexer Geometrien und innerer Strukturen ermoglichen. Die Additive Ferti-
gung soll zukiinftig eine wichtige Rolle als Schliisseltechnologie einnehmen, ins-
besondere im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und einer zunehmend individuali-
sierten Produktion.

Um die Potenziale dieser Fertigungstechnologie vollstdndig auszuschdpfen, bedarf
es eines tiefgrilndigen Wissens Uiber die gesamte Prozesskette, von der Vor- und
Nachbearbeitung, tiber die Fertigung, das Datenhandling und die verfiigbaren Mate-
rialien und Maschinen.

Das Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren spielt eine besonders grofe
Rolle bei der Entstehung qualitativ hochwertiger und additiv gefertigter Bauteile.
Den Grundstein liefern virtuelle, dreidimensionale, rechnerunterstiitze Modelle,
aus denen die physischen Bauteile generiert werden. Der Umgang mit 3D-Konst-
ruktionsprogrammen und die Erstellung von 3D-Modellen sind somit die Voraus-
setzung zur eigenstindigen Anwendung der additiven Fertigungstechnologien.

Aktuell verfiighare Softwareanwendungen zur Erstellung dreidimensionaler Mo-
delle haben oftmals eine Schwéche. So konnen zum Beispiel wichtige Informatio-
nen wie die Zuordnung von Materialeigenschaften oder die Festkorpersimulation
mit Hilfe der Finite Elemente Methode (FEM) nicht dargestellt beziehungsweise
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umgesetzt werden. Zusétzliche Softwareldsungen miissen angewendet werden, die
wiederum die 3D-Daten anders interpretieren und Kompatibilititsprobleme zur
Folge haben. Es kommt zu enormen Zeitverlusten, weil die virtuellen AF-Modelle
angepasst werden miissen, zu einer nutzerunfreundlichen Handhabung und zu
groBen Fehlerquellen. Eine Automatisierung der additiven Prozessketten, die be-
sonders aus industrieller Sicht unabdingbar ist, kann dadurch nicht oder nur
schwer realisiert werden. Ein Losungsansatz konnte durch integrierte Software-
losungen geschaffen werden, um die Additive Fertigung im Rahmen einer automa-
tisierten Serienproduktion einsetzen zu konnen.

Fiir den intuitiven Umgang mit Modellierungswerkzeugen werden Ansétze wie die
generative Modellierung beforscht und sind zum Teil bereits auf dem Markt erhalt-
lich. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass intuitivere Mensch-Computer-
Schnittstellen notwendig sind, um es privaten Nutzern zu ermoglichen, 3D-Mo-
delle fiir den 3D-Druck zu konstruieren oder anzupassen. Obwohl die Mehrzahl
der privaten Anwender den Umgang mit IT gewohnt ist, stellt sie der Umgang mit
3D-Daten vor eine groBe Herausforderung - insbesondere, wenn es sich um techni-
sche Konstruktionen handelt.

Um die Potenziale der AF bestmdoglich nutzen zu kdnnen, miissen Benutzerschnitt-
stellen entwickelt und die Gestaltung von additiv gefertigten Bauteilen und Pro-
dukten vereinfacht werden. Dieses Buch leistet einen Beitrag zur Verbesserung
des Verstandnisses im Umgang mit Designrichtlinien und Moglichkeiten zur Her-
stellung additiver Bauteile.

B 1.1 Zielsetzung fiir das Buch

Dieses Buch zielt darauf ab, Einsteigern und Anwendern im Technologiefeld Addi-
tive Fertigung ein grundlegendes und zugleich detailliertes Fachwissen zur Gestal-
tung von Bauteilen zu liefern. Konstrukteuren und Anwendern fehlt es aktuell
héufig an einem tiefgriindigen Erfahrungsschatz zur Ausschopfung der konstruk-
tiven Potenziale von additiven Fertigungsverfahren. Daher richtet sich dieses Buch
an all diejenigen, die sich fiir die hochtechnologischen Fertigungsverfahren, ihre
Maglichkeiten und Grenzen bis hin zur optimalen und qualitativ anspruchsvollen
Bauteilgestaltung interessieren.

Dabei greift das Buch besonders die folgenden Themenschwerpunkte auf:
® Einordnung der additiven Fertigungsverfahren und Ubersicht

m Potenziale der Additiven Fertigung

= Entwicklung der Bauteilgestaltung und -auslegung

= Herausforderungen und Chancen fiir Konstrukteure
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= Laser Powder Bed Fusion (L-PBF)-Verfahren und die dadurch bedingte beson-
dere Gestaltung von Bauteilen

Dieses Buch dient dazu, Leserinnen und Lesern die Designregeln der Additiven Fer-
tigung und die zur Fertigung eines Qualitdtsbauteils benotigten Parameter verstand-
lich und einfach zu erldutern. Zu Beginn werden die additiven Fertigungsverfahren
in den Gesamtkontext eingeordnet und anschlieBend deren Potenziale aufgezeigt.
Neben der Entwicklung der Bauteilgestaltung sind die derzeitigen Herausforderun-
gen fiir Konstrukteure ein wesentlicher Schwerpunkt dieses Buches. Die Besonder-
heit dieses Buches liegt darin, dass die laserbasierten Pulverbettverfahren zur Ver-
arbeitung metallischer Werkstoffe in Abschnitt 3.2 ,Materialien“ im Fokus liegen.
Begriinden 1dsst sich dies durch die steigende Entwicklung metallischer Produkte
und der dazugehorigen Anlagen sowie der Tatsache, dass metallische Werkstoffe un-
ter dem Gesichtspunkt der Produktgestaltung und den Potenzialen Leichtbau und
Topologieoptimierung besser geeignet sind als kunststoffbasierte Werkstoffe.

Wie bei anderen Fertigungsverfahren gilt auch fiir die Additiven Verfahren, dass
der Anwender bestimmte Konstruktionsregeln befolgen muss, um die Potenziale
vollstandig auszunutzen. Hierfiir bedarf es jedoch eines grundlegenden Verstdnd-
nissses iiber die Prozesstechnik, das Zusammenspiel von Anlagen und Materia-
lien, der Moglichkeiten und Grenzen der Verfahren sowie der optimale Auslegung
von Bauteilen in der Konstruktion. Dieses Grundverstédndnis soll anhand dieses
Buches vermittelt werden.

Da dieses Arbeitsfeld verhdltnisméBig jung ist und es sich noch in der Entwicklungs-
phase befindet, fehlt ein abgeschlossener Konstruktionsleitfaden, wie er fiir GieBen
oder Frésen vorliegt. Dennoch wurden bereits einige Designrichtlinien definiert, mit
deren Hilfe die Fertigung und der Gebrauch von additiv gefertigten Bauteilen in opti-
maler Weise erfolgen konnen. Viele dieser Gestaltungsempfehlungen wurden durch
Forschungsarbeiten entwickelt und im Rahmen von Abschlussarbeiten und Disser-
tationen verdffentlicht. Auf dieser Grundlage aufbauend haben verschiedene Gre-
mien begonnen, Richtlinien und Normen zu erarbeiten. In Deutschland werden die
Arbeiten vom VDI Fachausschuss FA 105 ,Additive Manufacturing® und dort vom
Unterausschuss FA 105.3 ,Additive Manufacturing - Konstruktionsempfehlungen®
vorangetrieben. Diese Ergebnisse sind durch das DIN an internationale Gremien
weitergereicht worden, sodass bereits die deutsche VDI Richtlinie 3405 - Blatt 3 in
den internationalen Normen DIN EN ISO 52911-1 und DIN EN ISO 52911-2, die mo-
mentan als Entwurf vorliegen, ibernommen worden ist. Eine Besonderheit bei die-
sen Normen stellt die Tatsache dar, dass sie sowohl ISO- als auch ASTM-Normen sind
und somit in beiden Geltungsbereichen giiltig sind'.

! (Weitere Informationen zu den Arbeiten des Fachausschusses 105 - Additive Manufacturing und den entsprechen-
den Unterausschissen: https://www.vdi.de/technik /fachthemen /produktion-und-logistik /fachbereiche /
produktionstechnik-und-fertigungsverfahren /fa 105-fachausschuss-additive-manufacturing /)
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Dieses Buch tragt dazu bei, Haupteinfliisse und Besonderheiten, die sich bei der
Konstruktion, Herstellung und dem zu verwendenden Material fiir additive Ferti-
gungsverfahren erheblich von traditionellen Methoden unterscheiden, zu identi-
fizieren und zu erdrtern. Die Ausfiihrungen sollen dem Leser und Anwender mdog-
liche Probleme, die bei der Erstellung von qualitativ hochwertigen Bauteilen
auftreten konnen, ndherbringen. Die Ausfiihrungen sind exemplarisch, erheben
also keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

B 1.2 Einordnung der additiven Fertigungs-
verfahren

Unter einem additiven Fertigungsverfahren (AF) versteht man einen automatisier-
ten Prozess zur Herstellung maBstablicher dreidimensionaler physischer Objekte,
die unmittelbar aus einem 3D-CAD-Datensatz (computer-aided design) generiert
werden. Er basiert auf dem Schichtbauprinzip und benétigt keine bauteilabhédngi-
gen Werkzeuge wie beispielsweise einen Fraser oder Bohrer. Die Bauteile ent-
stehen durch Auf- und Aneinanderfiigen von Volumenelementen (sogenannten
Voxeln). Urspriinglich wurde dieses Verfahren als ,Rapid Prototyping“ bezeichnet,
wie es auch heute noch hiufig genannt wird. Zusammen mit den ,Subtraktiven
Fertigungsverfahren“, wie Frasen oder Drehen, und den ,Formativen Fertigungs-
verfahren®, wie GieBen oder Schmieden, stellen ,additive Fertigungsverfahren“ die
dritte Sdule der gesamten Fertigungstechnologie dar [Bur1993].

Die Begriffe ,Rapid Prototyping“ oder ,Generative Herstellung®, die im Jahr 1987
entstanden, als die ersten Ansitze fiir ,additive Fertigungsverfahren“ auf den
Markt kamen, sind heute noch geldufig. Dennoch wurden in den folgenden Jahren
viele abweichende Namen prasentiert und héufig weitere hinzugefiigt (zum Bei-
spiel Desktop Manufacturing, Freeform Manufacturing usw.). Obwohl jede der Be-
zeichnungen aus dem besonderen Blickwinkel der Erfinder als perfekt betrachtet
wird, rufen viele von ihnen Verwirrung hervor. Dies ist oft einer der Griinde,
warum sich besonders Neulinge in dem Technologiefeld der Additiven Fertigung
schwer zurechtfinden.

Der englische Begriff zur deutschsprachigen Ausfiihrung ,additive Fertigungsver-
fahren“ ist Additive Manufacturing (abgekiirzt und haufig genannt: AM). Dieser
Begriff wurde von der internationalen Standardisierungsorganisation ASTM und
ISO (ISO/ASTM Standards [ISO/ASTM 52900:2015]) wie folgt definiert: ,Additive
Manufacturing is a process of joining materials to make objects from three-dimen-
sional (3D) model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manu-
facturing methodologies. As a new tool in the entrepreneurial toolbox, additive
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Branche: Medizintechnik
Anwendungsbeispiel: Individualisierte Hiiftpfanne

Bild 1.6 Individualisierte Hiftpfanne, SLM - Titan
(Quelle: Fraunhofer ILT)

Branche: Architektur und Design
Anwendungsbeispiel: Modell Aachener Dom

Bild 1.7 Modell des Aachener Doms
(Quelle: Goethelab for Additive Manufacturing, Fachhochschule Aachen/IwF
GmbH)
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Branche: Spielwarenindustrie
Anwendungsbeispiel: Kiirbis-Spinne

Bild 1.10 Kiirbis-Spinne aus dem 3D-Drucker
(Quelle: Megawillbot Designs)

Branche: Formenbau (Rapid Tooling)
Anwendungsbeispiel: Bionisch optimierter Halter

Bild 1.11 Bionisch optimierter Halter fiir das Crew Rest Compartment im Airbus A350 XWB
(Quelle: Airbus)



4.1 Grundlegende Konstruktionshinweise

Bild 4.6 Triangulierte Oberflache und zugehdriges additiv gefertigtes Bauteil
(Quelle: 3D Systems)

Die STL-Formulierung hat auch Nachteile:

® Sije erzeugt sehr groBe Datenmengen, inshesondere bei Verfeinerungen des Net-
zes, um zum Beispiel die Oberflichengiite zu verbessern

m STL-Datensétze enthalten nur die Geometrieinformation und keine Informatio-
nen {liber Farbe, Texturen, Material oder sonstige Bauteileigenschaften

Fehler im STL-Datenformat

Bei der Umsetzung der CAD-internen Geometriedaten in STL-Files konnen unter-
schiedliche Fehler auftreten, die die Qualitdt des additiv gefertigten Bauteils zu-
weilen stark beeintrachtigen. Hoffmann [HOF95] systematisiert sie wie folgt:

= Konstruktionsfehler,

= Umsetzungsfehler,

= Beschreibungsfehler.

Konstruktionsfehler konzentrieren sich auf {iberfliissige Daten im Inneren des
Korpers, die unter anderem auf die fehlerhafte Vereinigung von Einzelelementen
im CAD-System zurilickzufiihren sind (Bild 4.7). Daraus konnen sich Probleme fiir
additive Verfahren ergeben. Die Folgen reichen von zusitzlichem Aufwand wéh-
rend des Bauprozesses bis zum Totalverlust des Teils. Bei den Polymerisations-
und Sinterverfahren wirken sich diese Fehler nicht, oder nur marginal durch Dop-
pelbelichtungen, auf das Bauteil aus.

145
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Bild 4.102 Fehleranalyse des Bauteils
(Quelle: Goethelab for Additive Manufacturing, Fachhochschule Aachen)
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Bild 4.103 Fehlerkorrektur nach erster Korrekturschleife
(Quelle: Goethelab for Additive Manufacturing, Fachhochschule Aachen)

Bevor die Stiitzstrukturen am Bauteil angebracht werden kénnen, muss eine vor-
teilhafte Orientierung im Bauraum festgelegt werden. Die Ausrichtung von Bautei-
len hat einen entscheidenden Einfluss auf den reibungslosen und wirtschaftlichen
Ablauf eines L-PBF-Prozesses, da die Bauzeit zum einen von der Bauhdhe und zum
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